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Наименование Заказчика ООО "АККОРА"
Дата отбора пробы Проба отобрана заказчиком*
По акту отбора -
Дата получения пробы 03.05.2023
Марка масла Akkora Medium 10W

Проверьте подлинность протокола и данных по 
ссылке: 

https://cabinet.urctad.ru/uploads/protocol/fa6ce539-3
ea5-407e-8271-b690be9b4def

Наименование показателя Ед. изм. Метод 
испытания Результаты анализа пробы

1. Физико-химические свойства масла
Температура застывания °C ГОСТ 20287 Минус 42

Плотность при 20°C кг/м³ ASTM D 
4052-22 866,7

Кинематич. вязкость при 40°C мм²/с ГОСТ 33-2016 52,36
Кинематич. вязкость при 100°C мм²/с ГОСТ 33-2016 9,07

Индекс вязкости ГОСТ 
25371-2018 155

Температура вспышки в 
открытом тигле °C ГОСТ 

4333-2014 212
*Ответственность за отбор пробы несет непосредственно Заказчик

Руководитель ИЦ Исаченко Н. А.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1674/6 от 16.05.2023 г. Содержание протокола не может быть воспроизведено частично без письменного разрешения ООО "УРЦ "ТЭ и Д" Лист 1 из 1


